Zdravotni astav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratofi
ZkuSebni laborator akreditovana CAI €. 1393
Partyzanské namésti 7, 702 00 Ostrava

L 1393 ZKUSEBNI ZPRAVA ¢. 48787/2012
Zakaznik: Sada ¢.: 25218 25218
NanoGT Pfijem vzorku: 21.8.2012 11:00 21.8.2012 11:00
a.s. Analyza vzorku: 21.8.2012 — 3.9.2012 21.8.2012-

U Ref. ¢..: ZU/25233/2012 3.9.2012 ZU/
Pek Soubor ¢.: S-ZU/25233/2012 25233/2012 S-ZU/
4ren Ko6d souboru:4.0.3 25233/2012
AA AN

C. vzorku: 79208

Datum odbéru:  Neuvedeno

Nazev vzorku: Nanosuspenze TiO2 - Smart Coat- 95% etanol

Mnozstvi vzorku: 4 ks

Typ vzorku: Materialy ptichdzejici do styku s potravinami, pfedmét ptirozeného uZivatele, hracky

Odbér provedl:  Zakaznik

Zpiisob odbéru: Neuvedeno

Ucel: na ptrani zakaznika. Suspenze se pouzije k natéru stén pti vyrob& potravin.
Poznamka: Zakaznik ptipravil vzorky, nanosuspenze byla rozprostiena na malé sklenéné desky.

Vysledky — chemicky rozbor

Parametr Hodnota Jednotka Dru  Pouziti metoda Neiistota
He <0.005 me/kg A SOP OV -
Ag 0.00110 me/kg A SOPOV201 2 +20%
As <0.0000100 me/kg A SOP OV 201 2 -
Ba 0.000434 me/kg A SOP OV 201 2 +20%
Cd 0.0000350 me/kg A SOP OV 201 2 +20%
Co 0.0000235 me/kg A SOP OV 201 2 +20%
Cr 0.00185 me/kg A SOP OV 201 2 +20%
Cu 0.000615 me/kg A SOP OV 201 2 +20%
Fe 0.0430 me/kg A SOP OV 201 2 +20%
Li (lithium) 0.0000700 me/ke A SOP OV 201 2 +20%
Mn 0.000540 me/ke A SOP OV 201 2 +20%
Pb 0.00140 me/ke A SOP OV 201 2 +20%
Sb 0.0000250 me/ke A SOP OV 201 2 +20%
Se <0,000100 me/ke A SOP OV 201 2 -
Ti 0.00101 me/ke A SOP OV 201 2 +20%
Zn 0,00140 mg/kg A SOP OV 201 2 +20%

Poznamka k odbéru vzorkii: Samotny odbér vzorkti neni pfedmétem akreditace.

Poznamka k analyze:
Podminky vyluhovani: simulator 95% etanolu po dobu 1 hodiny, pii teploté 40 + 2°C, tfikrat. Objem simulatoru 200 ml byl v
kontaktu s plochou 200 cm?. Analyzoval se posledni (téeti) extrakt.

Odborny nalez a interpretace:
Vzorek (v rozsahu analyzovanych parametrit) splituje pozadavky nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1935/2004
a nafizeni Komise ¢. 10/2011.
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C. vzorku: 79209
Datum odbéru:  Neuvedeno
Nazev vzorku: Nanosuspenze TiO2 - Smart Coat- 3% kyselina octova
Mnozstvi vzorku: 4 ks
Typ vzorku: Materialy prichazejici do styku s potravinami, pfedmét pfirozeného uzivatele, hracky
Odbér provedl:  Zakaznik
Zpisob odbéru: Neuvedeno
Ucel: na prani zakaznika. Suspenze se pouzije k natéru stén pfi vyrobé potravin.
Poznamka: Zakaznik ptipravil vzorky, nanosuspenze byla rozprostiena na malé sklenéné desky.
Vysledky — chemicky rozbor
Parametr Hodnota Jednotka Dru  Pouzita metoda Neiistota
He <0.005 mo/ke A SOPOV 200.03 -
Ag 0.000200 me/ke A SOPOV20Nl 2 +20%
As <0.0000100 me/ke A SOPOV201 2 -
Ba 0.0000800 mg/ke A SOPOV201 2 +£20%
Cd 0,0000200 mg/ke A copovont 2 £20%
o <0.0000100 me/ke A Ssopovonl 2 -
Cr 0.0180 me/ke A SOPOV201 2 +£20%
Cu 0.000220 me/ke A SOPOVI0l 2 +20%
Fe <0.00100 me/ke A SOPOV201 2 -
Li (lithium) <0,0000100 me/kg A SOPOV201 2 -
Mn 0.0000600 mo/ke A corpovont 2 +20%
Pb 0.0000500 me/ke A Sopovonl 2 +20%
Sb <0.0000100 me/ke A SOPOVI0l 2 -
Se <0.0000100 me/ke A SOPOV201 2 -
Ti 0,000500 me/ke A SOP OV 201 +£20% .
Zn <0.00100 me/ke A SOP OV 201 -
Poznamka k odbéru vzorki: Samotny odbér vzorki neni predmétem akreditace.
Vysledky - senzoricka a kvalitativni analyza
Parametr Popis Druh PouZita metoda
chut’ simulator: kysely, zadné zmény A SOP OV 1242
vzhled simulator: ¢ira, bezbarva kapalina, zadny sediment, A SOP OV 1242
zadné zmény
vzorek po vyluhovani: Zadné zmény
zapach simulator: bez ciziho zapachu, beze zmén A SOP OV 1242

Poznamka k analyze:
Podminky vyluhovani: simulator 95% etanolu po dobu 1 hodiny, pii teploté 40 + 2°C, tfikrat. Objem
simulatoru 200 ml byl v kontaktu s plochou 200 cm?. Analyzoval se posledni (tfeti) extrakt.

Senzorické hodnoceni: Vzorek byl ponofen do simuldtoru potravin - 0,2% kyseliny citrénové, na 1 hodinu,

pii teploté 40 + 2°C, tfikrat. Byl vyhodnocen posledni (tfeti) extrakt.

Odborny nalez a interpretace:

Vzorek (v rozsahu analyzovanych parametrit) spliiuje pozadavky natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)

¢. 1935/2004 a natizeni Komise ¢. 10/2011.

Specifikace metody:
SOP OV 200.03 (CSN 75 7440)
SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1,CSN EN ISO 17294-2)
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Laboratorni pracovisté:
@ - Analyzy provedeny v Ostravé (Partyzanské nam. 7, 702 00 Ostrava), tel: 00420 596 200 167, 111

Metody ve sloupci DRUH: "A" akreditovany test

< - vysledek je pod mezni hodnotou detekce

Vysledky se tykaji pouze testovanych vzorkd.

Tuto zpravu lze reprodukovat pouze v uplnosti, jeji ¢ast pouze s pisemnym souhlasem této zkusebni laboratote.

Tyto rozsifené nejistoty meéteni se ziskaji vynasobenim standardni nejistoty méteni rozsitenim koeficientu k =2 (pro hladinu spolehlivosti
95%). Nejistota odbéru vzorkil neni zahrnuta.

Vedouci Centra hygienickych laboratoti: Doskafova Sarka, RNDr.
Kontroloval: Némcova Vladimira, Ing.

Vyhotovil: Némcova Vladimira, Ing.

Pocet stran: 3

Datum: 5.9.2012

Ing. Zdenka Dardova
Vedouci oddéleni odbéru vzorku a sluzeb
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